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Laboratorio
Sider Test Srl

Sede A - N. Accr 00680
Strada della Barianella, 1/B, 29015 Castel San Giovanni (PC)

Prove accreditate con campo flessibile

PROVE 

ACCREDITATE CON 

CAMPO FLESSIBILE

MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / 

DENOMINAZIONE DELLA PROVA

METODO DI PROVA ED 

ANNO DI EMISSIONE

TECNICA DI PROVA CAMPO DI 

MISURA E/O DI 

PROVA

CAT.

Prova accreditata con 
campo flessibile

FUCINATI/FORGINGS, GETTI DI ACCIAIO/STEEL CASTINGS, 
GIUNTI SALDATI DI MATERIALI METALLICI/WELDS OF 
METALLICS MATERIALS, RACCORDI DI MATERIALE 
METALLICO/METALLIC FITTINGS, TUBI IN MATERIALE 
METALLICO/METALLIC PIPES

CONTROLLO CON PARTICELLE MAGNETICHE 
PER LA RILEVAZIONE DI IMPERFEZIONI/
MAGNETIC PARTICLE TESTING FOR THE 
DETECTION OF IMPERFECTIONS

Vedere elenco dei dettagli 
delle prove flessibili/See list 
of flexible scope details

Prova correlata Fucinati/Forgings, Getti di acciaio/Steel castings, Giunti saldati di 
materiali metallici/Welds of metallics materials, Raccordi di 
materiale metallico/Metallic fittings, Tubi in materiale metallico/
Metallic Pipes

Controllo con particelle magnetiche per la 
rilevazione di imperfezioni/Magnetic particle testing 
for the detection of imperfections

ASME BPVC V art.7:2023, 
ASME BPVC V art.25:2023, 
ISO 9934-1:2016

Giogo / Yoke 0

Prova correlata Fucinati/Forgings, Getti di acciaio/Steel castings, Giunti saldati di 
materiali metallici/Welds of metallics materials, Raccordi di 
materiale metallico/Metallic fittings, Tubi in materiale metallico/
Metallic Pipes

Controllo con particelle magnetiche per la 
rilevazione di imperfezioni/Magnetic particle testing 
for the detection of imperfections

ASME BPVC V art.7:2023, 
ASME BPVC V art.25:2023, 
ISO 9934-1:2016

Giogo / Yoke III

Prova accreditata con 
campo flessibile

FUCINATI/FORGINGS, GETTI METALLICI/METALLIC CASTINGS, 
GIUNTI SALDATI DI MATERIALI METALLICI/WELDS OF 
METALLICS MATERIALS, RACCORDI DI MATERIALE 
METALLICO/METALLIC FITTINGS, TUBI IN MATERIALE 
METALLICO/METALLIC PIPES

ESAME VISIVO PER LA RILEVAZIONE DI 
IMPERFEZIONI SUPERFICIALI/VISUAL 
INSPECTION FOR THE DETECTION OF 
SURFACE IMPERFECTIONS

Vedere elenco dei dettagli 
delle prove flessibili/See list 
of flexible scope details

Prova correlata Fucinati/Forgings, Getti metallici/Metallic castings, Giunti saldati di 
materiali metallici/Welds of metallics materials, Raccordi di 
materiale metallico/Metallic fittings, Tubi in materiale metallico/
Metallic Pipes

Esame visivo per la rilevazione di imperfezioni 
superficiali/Visual inspection for the detection of 
surface imperfections

BS EN ISO 17637:2016 Esame visivo 0
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PROVE 

ACCREDITATE CON 

CAMPO FLESSIBILE

MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / 

DENOMINAZIONE DELLA PROVA

METODO DI PROVA ED 

ANNO DI EMISSIONE

TECNICA DI PROVA CAMPO DI 

MISURA E/O DI 

PROVA

CAT.

Prova accreditata con 
campo flessibile

GIUNTI SALDATI DI MATERIALI METALLICI/WELDS OF 
METALLICS MATERIALS, TUBI DI ACCIAIO SALDATI/WELDED 
STEEL TUBES

CONTROLLO CON PARTICELLE MAGNETICHE 
PER LA RILEVAZIONE DI IMPERFEZIONI/
MAGNETIC PARTICLE TESTING FOR THE 
DETECTION OF IMPERFECTIONS

Vedere elenco dei dettagli 
delle prove flessibili/See list 
of flexible scope details

Prova correlata Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials, Tubi 
di acciaio saldati/Welded steel tubes

Controllo con particelle magnetiche per la 
rilevazione di imperfezioni/Magnetic particle testing 
for the detection of imperfections

BS EN ISO 17638:2016 + 
ISO 9934-1:2016

Giogo / Yoke III

Prova correlata Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials, Tubi 
di acciaio saldati/Welded steel tubes

Controllo con particelle magnetiche per la 
rilevazione di imperfezioni/Magnetic particle testing 
for the detection of imperfections

BS EN ISO 17638:2016 + 
ISO 9934-1:2016

Giogo / Yoke 0

Prova accreditata con 
campo flessibile

MATERIALI METALLICI NON POROSI/NON-POROUS METALLIC 
MATERIALS

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI PER LA 
RILEVAZIONE DI IMPERFEZIONI/PENETRANT 
TESTING FOR THE DETECTION OF 
IMPERFECTIONS (_)

Vedere elenco dei dettagli 
delle prove flessibili/See list 
of flexible scope details

Prova correlata Materiali metallici non porosi Non-porous metallic materials Esame con liquidi penetranti / Liquid penetrant 
examination

ASME BPVC.V-2023 Art. 6 
and 24, ISO 3452-1:2021

Contrasto di colore e 
fluorescenti - lavabili 
con acqua / Color 
contrast and 
fluorescent - water 
washable

III

Prova correlata Materiali metallici non porosi Non-porous metallic materials Esame con liquidi penetranti / Liquid penetrant 
examination

ASME BPVC.V-2023 Art. 6 
and 24, ISO 3452-1:2021

Contrasto di colore e 
fluorescenti - lavabili 
con acqua / Color 
contrast and 
fluorescent - water 
washable

0

Prova accreditata con 
campo flessibile

MATERIALI METALLICI/METALLIC MATERIALS CONTROLLO CON ULTRASUONI PER LA 
RILEVAZIONE DI IMPERFEZIONI/ULTRASONIC 
TESTING FOR THE DETECTION OF 
IMPERFECTIONS (_)

Vedere elenco dei dettagli 
delle prove flessibili/See list 
of flexible scope details

Prova correlata Materiali metallici Metallic materials Esame ultrasonoro / Ultrasonic examination ASME BPVC.V-2023 Art. 5, 
ASME BPVC.V-2023 Art. 4

A-scan 0

Prova correlata Materiali metallici Metallic materials Esame ultrasonoro / Ultrasonic examination ASME BPVC.V-2023 Art. 5, 
ASME BPVC.V-2023 Art. 4

A-scan III

Prova accreditata con 
campo flessibile

MATERIALI METALLICI/METALLIC MATERIALS IMPERFEZIONI/IMPERFECTIONS (SPESSORI 
FINO A 90 MM)

Vedere elenco dei dettagli 
delle prove flessibili/See list 
of flexible scope details



3 di 3

PROVE 

ACCREDITATE CON 

CAMPO FLESSIBILE

MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / 

DENOMINAZIONE DELLA PROVA

METODO DI PROVA ED 

ANNO DI EMISSIONE

TECNICA DI PROVA CAMPO DI 

MISURA E/O DI 

PROVA

CAT.

Prova correlata Materiali metallici Metallic materials Esame radiografico mediante raggi X o raggi 
Gamma / Radiographic Testing by means of X-ray 
and gamma-ray

ASME BPVC.V-2023 Art. 2, 
BS EN ISO 17636-1:2022, 
ISO 5579:2013

X-Ray / Ir-192 Spessore 
massimo 90 
mm / Max 
thickness 90 
mm

0
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