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Laboratorio
Wel.Tra.Co srl

Sede A - N. Accr 01677
Via Nazioni Unite 44/A-B, 10093 Collegno (TO)

Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE 

CON CAMPO FLESSIBILE

MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / 

DENOMINAZIONE DELLA PROVA

METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE TECNICA DI 

PROVA

CAMPO DI MISURA 

E/O DI PROVA

CAT.

Prova accreditata con 
campo flessibile

MATERIALI METALLICI/METALLIC 
MATERIALS

DUREZZA VICKERS/VICKERS HARDNESS (HV 10, 
HV 1)

Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/
See list of flexible scope details

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials Durezza Vickers/Vickers hardness (HV 10, HV 1) ASTM E92-23 - HV 10 0

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials Durezza Vickers/Vickers hardness (HV 10, HV 1) EN ISO 6507-1:2023 - HV 10 0

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials, 
Giunti Saldati di materiali metallici/Weld of 
metallics materials

Durezza Vickers/Vickers hardness (HV 10, HV 1) EN ISO 9015-1:2011 - HV 10, HV 1 0

Prova accreditata con 
campo flessibile

MATERIALI METALLICI/METALLIC 
MATERIALS

ESAME MACROGRAFICO/MACROGRAPHIC 
EXAMINATION, ESAME MACROSCOPICO/
MACROSCOPIC EXAMINATION

Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/
See list of flexible scope details

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials Esame macrografico/Macrographic examination, 
Esame macroscopico/Macroscopic examination

EN ISO 17639:2022 Esame visivo 0,75-1000x 0

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials, Barre 
d'acciaio/Steel bars, Billette /Billets, 
Blumi/Blooms, Fucinati/Forgings

Esame macrografico/Macrographic examination, 
Esame macroscopico/Macroscopic examination

ASTM E381-22 Esame Visivo - 0

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials, 
Giunti saldati di materiali metallici/Welds 
of metallics materials

Esame macrografico/Macrographic examination, 
Esame macroscopico/Macroscopic examination

ASME IX QW 183:2025, ASME IX QW 184:2025, 
ASME IX QW 470:2025 + ASME IX QW 
183:2025, ASME IX QW 470:2025 + ASME IX 
QW 184:2025

Esame visivo - 0

Prova accreditata con 
campo flessibile

MATERIALI METALLICI/METALLIC 
MATERIALS

ESAME MICROGRAFICO/MICROGRAPHIC 
EXAMINATION, ESAME MICROSCOPICO/
MICROSCOPIC EXAMINATION

Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/
See list of flexible scope details
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PROVE ACCREDITATE 

CON CAMPO FLESSIBILE

MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / 

DENOMINAZIONE DELLA PROVA

METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE TECNICA DI 

PROVA

CAMPO DI MISURA 

E/O DI PROVA

CAT.

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials Esame micrografico/Micrographic examination, 
Esame microscopico/Microscopic examination

EN ISO 17639:2022 Esame visivo 0,75 -1000x 0

Prova correlata Materiali metallici/Metallic materials Esame micrografico/Micrographic examination, 
Esame microscopico/Microscopic examination

ASTM E3-11(2025) + ASTM E407-23 Microscopia 
Ottica

50-1000x 0

Prova accreditata con 
campo flessibile

MATERIALI METALLICI/METALLIC 
MATERIALS

PERDITA DI MASSA/LOSS OF MASS Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/
See list of flexible scope details

Prova correlata Acciai inossidabili/Stainless steels, Leghe 
di acciaio/Steel alloys, Leghe di Nichel/
Nickel alloys

Resistenza al pitting con cloruro ferrico/Ferric 
chloride pitting test

ASTM G48-25 Met A Gravimetria + 
Esame visivo

- 0

Prova correlata Leghe di Nichel/Nickel alloys Prova di corrosione intergranulare in acido solforico 
e solfato di ferro/Intergranular Corrosion Test in 
sulfuric acid and iron sulfate

ASTM G28-24 Met A Gravimetria - 0
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